Informacje o produkcie

BROL
anh

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

KREISEL FUGA DO KLINKIERU CZARNA 25KG (48SZT/PALETA)

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 22363

Producent : KREISEL

Dostepnos$c¢ : Zapytaj w Sklepie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 25-04-2025

OPIS OGOLNY Zaprawa do spoinowania oktadzin klinkierowych w postaci fabrycznie przygotowanej, suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypetniaczy
mineralnych, specjalnych domieszek modyfikujacych i trasu reriskiego. Po zarobieniu wodg tworzy jednorodng mase o bardzo dobrej zdolnosci wypetniania
szczelin miedzy elementami klinkierowymi. Umozliwia uzyskanie spoin o duzej stabilnosci barwy, wytrzymatosci i przyczepnosci do krawedzi ptytek, cegiet
itp. Charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscig na Scieranie, dziatanie wody oraz zmienne cykle zamarzania i rozmrazania. Wodo- i mrozoodporna.
PRZEZNACZENIEZaprawa przeznaczona jest przede wszystkim do spoinowania oktadzin klinkierowych: ptytek, cegiet i ksztattek, a takze do $ciennych i
podtogowych ptytek ceramicznych, szklanych, betonowych, uktadanych na podtozach wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zawartos¢ w jej sktadzie trasu
ogranicza mozliwo$¢ powstawania wykwitéw solnych. Zaprawe mozna stosowac przy szerokosci spoin od 5 do 20 mm.DANE TECHNICZNESktad: cement
portlandzki, wypetniacze mineralne, tras i inne domieszki modyfikujgce, pigmenty Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,38 g/cm3 Wytrzymato$¢ na
Sciskanie w warunkach powietrzno suchych: >15 MPa Wytrzymato$¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania: >15 MPa Wytrzymatos¢ na zginanie w warunkach
powietrzno suchych: >2,5 MPa Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania: >2,5 MPa Odporno$¢ na Scieranie: < 1000 mm~\(3) Klasyfikacja wg PN-EN
13888:2010: CG2A Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: 0,0002%PARAMETRYOpakowania: Worki 10 i 25 kg Przechowywanie: Do
12 miesiecy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13888:2010 Zaprawy
do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie."
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