Informacje o produkcie

BROL
anh

POLSKIE SKEADY BUDOWLANE
Utworzono 25-04-2025

A S ZAPRAWA MURARSKA 25KG

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 808

Producent : ATLAS

Dostepnos$¢ : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

OPIS OGOLNYMurowanie $cian naziemnych Murowanie piwnic i fundamentéw Do ceramiki i silikatéw Do bloczkéw betonowych Do grubych spoin 6-40
mmZASTOSOWANIEZalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny pozwala na korygowanie niedoktadnosci wymiarowych elementéw
Sciennych. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, $cian piwnic i fundamentéw w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegajacych
wymaganiom konstrukcyjnym. taczy elementy w stabilny i trwaty mur - stanowi miekka i sprezysta osnowe, w ktérej zatopione sag sztywne elementy, takie
jak cegty, kamienie i bloczki. Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegly, bloczki, pustaki stanowi bufor ograniczajgcy wptyw naprezen
zwigzanych z obcigzeniem pod wptywem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnosciowych w otoczeniu. Rodzaj murowanych elementéw cegty,
pustaki oraz inne tego typu materialy ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe. ZUZYCIEGI6wne parametry: zuzycie: 75 kg/m2 dla muru o grubosci 1/2
cegly grubo$é spoiny: 6 - 40 mm wytrzymato$é na Sciskanie - kategoria MSWtASCIWOSCINadaje sie do murowania kondygnaciji nadziemnych oraz $cian
piwnic i fundamentdéw. Grubo$¢ spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosi¢ od 6 do 40 mm. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Zastosowanie w warunkach obnizonych temperatur Do zaprawy mozna dodawac tzw. srodki przeciwmrozowe, pozwalajgce na prowadzenie prac
w obnizonych temperaturach, tj. ponizej +5°C. Nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposéb jej przygotowania (zwtaszcza korekte iloSci dodawanej
wody), zasady prowadzenia prac i warunki wigzania zaprawy, nalezy przyjac¢ zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. llos¢ dodawanego srodka
przeciwmrozowego zalezy od zawartosci cementu w zaprawie - stosunek cement:wypetniacze w ZAPRAWIE MURARSKIEJ ATLAS wynosi 1:3.
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