Informacje o produkcie
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POLSKIE SKEADY BUDOWLANE

MEGARON GOTOWA GtADZ TYNKOWA SMIG 20KG

Cena:

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : 18100

Producent : MEGARON

Dostepnos$¢ : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena : brak recenzji

GRUPA I

Utworzono 04-07-2025

OPIS OGOLNYGotowa gtadz tynkowa SMIG jest zaprawg budowlang przeznaczong do wewnetrznych prac wykonczeniowych. Pod wzgledem chemicznym
stanowi mieszanke surowcow mineralnych, zywicy polimerowej, chemicznych dodatkéw modyfikujacych oraz wody. Ma konsystencje pasty.
ZASTOSOWANIEProdukt przeznaczony jest do wygtadzania powierzchni $cian i sufitbw wewnatrz budynkdéw. Proces wigzania produktu zachodzi w trakcie
odparowywania wody z zaprawy. Wigzanie jest procesem nieodwracalnym. Tworzy trwate podioze pod powloki malarskie i tapety. SMIG mozna stosowaé na
wszelkie mineralne podtoza budowlane oraz stare powtoki malarskie w tym olejng i emulsyjna - o trwatej, czystej i suchej powierzchniwtASCIWOSCI
Komfort pracy Gléwna zaleta produktu jest gotowo$¢ do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. SMIG zaleca sie uzywaé prosto z wiadra
bez jakichkolwiek zabiegdw przygotowawczych. Druga wazna zaletg jest mozliwos¢ przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakonczeniu
pracy wiadro nalezy zamkna¢, a po kolejnym otwarciu produkt mozna uzywa¢ ponownie. - Elastyczno$¢ i odporno$¢ na spekania tancuchowa budowa
spoiwa polimerowego tworzac w strukturze produktu elastyczng sie¢ powigzan zapewnia gotowej powtoce elastycznos¢ i wysoka odpornosc na spekania.
UWAGA: Produkt osiaga spo6jnosc¢ struktury, elastycznos¢ i odpowiednig przyczepnosc dopiero po catkowitym wyschnigciu oraz zakonczeniu procesu
wigzania. - Grubo$é warstwy Gtadz SMIG mozna jednorazowo naktadaé nawet do 5mm grubos$ci. W przypadku zastosowania grubszych warstw moga
pojawic sie pekniecia powierzchni a czas wysychania moze wydtuzy¢ sie nawet do kilku dni. - Czas wigzania i wysychania Czas wigzania i wysychania
uzalezniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o gr. Imm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, powierzchnia
wysycha i wigze w ciggu 2-3 godzin. W takich samych warunkach warstwa o gr. 5mm wysycha i wigze ok. 24 godzin. Nizsza temperatura, podwyzszona
wilgotnos$¢ lub brak przewietrzania wydtuza czas wigzania i wysychania zaprawy. UWAGA: W temperaturze ponizej +10°C proces wigzania nie zachodzi
pomimo odparowania wody z zaprawy. Pozostato$¢ na sicie 315 um - 0,00% masy Pozostato$¢ na sicie 200 um - <1,0% masy Brak spekan na catej
szerokosci klina. Przyczepno$¢ do podtoza - > 0,25 N/mm 2 Zuzycie - ok. 1,5 kg/m2 /mm gr.
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